ORACAL ®6510  WYLEWANA FOLIA FLUROSCENCYJNA l Z EX’ FOZ

OPIS:
Wylewana, elastyczna folia PCV o wysokim stopniu jaskrawosci z uwagi na intensywne s$wiecenie przy wszelkich
dziennych warunkach $wietlnych. Szczegolnie skuteczna o zmierzchu oraz w innych warunkach ztej widocznosci.
WARSTWA WIERZCHNIA:
Folia akrylowa.

MATERIAL KRYJ ACY:
Jednostronnie powlekany karton silikonowy, grubos¢: 137 g/ m?

SRODEK KLEJ ACY:
Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:
Do wykonania reklam na pojazdach, a takze wszelkiego rodzaju etykiet, ktére maja zwraca¢ uwage. Nadaje sie do
krotkotrwalego stosowania na zewnatrz. Przy zastosowaniu we wnetrzu pomieszczen trwatos¢é w zasadzie nieograniczona.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢é* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 110 mikronéw ( struktura dwuwarstwowa)
Naklejona na stal nie wykazuje mierzalnego

Stabilno $¢ wymiaréw (FINAT TM 14) kurczenia w kierunku poprzecznym, w
kierunku wzdtuznym <0,3mm.

Odporno $€ na temperatur ¢ Naklejona na aluminium, w temperaturze od

-56°C do +105 °C nie wykazuje zmian
Naklejona na aluminium — po 100h w temp.

Odporno $¢é na wod e morsk g (DIN 50021) 23°C nie wykazuje zmian

Odporno $¢€ na rozci aganie (DIN EN ISO 527) Minimum 100%
Wzdtuzne: Minimum 100%
Poprzeczne:

Odporno $¢ na rozdarcie ( DIN EN ISO 527) Minimum 13 MPa
Wzdtuzne: Minimum 13 MPa
Poprzeczne:

Naklejona na aluminium, zanurzona przez 8
godzin w roztworze myjacym (0,5% srodki
czystosci z gosp. domowego) w temp.
pokojowej i 65°C - nie wykazuje zmian.

Odporno $¢ na srodki czyszcz ace

Sita sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 16 N/25mm
Zalecana temperatura naklejania >10°C
Okres sktadowania** 2 lata
Okres trwato Sci 1 rok

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego
(przy witasciwym naklejaniu przez specijaliste)
* -wartos$¢ usredniona ** .y oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia, na ktérg naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wplynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakierow lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy
pomiedzy foliag, a podtozem nie zachodza reakcje chemiczne. Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie informacje
dotyczace aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sa na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informaciji, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym
zakresie przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



